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Svallband Flowstop

Svillband Flowstop av modifierad TPE som svaller i kontakt med vatten och pa sa satt tatar gjutfogen i
betongkonstruktionen. Den gar att anvanda i bade lodrata och vagrata konstruktionsfogar och kring
genomfdringar. Flowstop ar sarskilt lampat for tatning av fogar i krdvande miljéer med exempelvis
saltvatten eller utspadda syror.

Flowstop ar formstabil och svaller i sin ursprungliga form. Monteras i dubbelarmerade konstruktioner
med minst 80 mm tackande betong. Monteras med montagelim Power. Svallkapaciteten ligger mellan
100% och 600% beroende pa vattnets pH varde och salthalt.

God kemisk bestandighet

Testad till ett vattentryck pa upp till 8 bar
Innehar ETA-18/0304 godkannande

Lampligt fér zoner med varierande vattentryck
Enkelt att montera med montagelim Power

Montage

Sakerstall att underlaget ar rent, torrt och fritt fran losa
partiklar. (Flowstop &r inte Idmplig att anvénda tillsammans
med montagenét.)

Applicera montagelim Power i en strang ca 8 - 10 mm bred
dar fogbandet ska monteras. Pressa forsiktigt ner

svallbandet i montagelimmet samtidigt som svallbandet rors per

nagot i sidled. g M=
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Nar svallbandet ar fixerat ska limmet sippra ut lite pa bada ﬁ”/

sidor. Detta for att kunna sakerstalla ett korrekt montage och -

vidhaftning utmed hela svallbandet.

Efter 4 - 6 timmar ar limmet hardat. Teknisk Data

Svéllbandet monteras med minst 80 mm tackande Langd: 10m

betongsskikt i dubbelarmerade konstruktioner och skarvas Tjocklek: 5 mm, 10 mm

anda mot anda eller &nda mot langsida. Bredd: 20 mm

Se separat montageanvisning fér ytterligare information.
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Anvénd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedémning
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